DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEGLI ELEMENTITIPOLOGICIIN TRAVERTINO ASSIMILABILI ALLA CATEGORIA DI DEGRADO A

MATERIALE: LATERIZIO (pbst 2.1.1.4)
LEGENDA DEL DEGRADO

MATERIALE: INTONACO (pbst 2.1.1.1) PALAZZO MANZONI - LOTTO 1

KEYMAP - PROSPETTO 1 - dettaglio 1

LEGENDA DEL DEGRADO

ALTERAZIONI RIPRODUZIONE -
DESCRIZIONE TIPOLOGIA ALTERAZIONI | RIPRODUZIONE DESCRIZIONE CAUSE TIPOLOGIA rif. Keyplan SCALA GRAFICA
EDEGRADO | FOTOGRAFICA E DEGRADO | FOTOGRAFICA
: F SOLLEVAMENTO SUPERFICIALE LOCALIZZATO | e AZIONE MICRORGANISMI E DI
: RIGONFIAMENTO o omcconis |
ESFOLIAZIONE EAS\QLI\J/IBESI\;L(ZTD&LL‘ACQUA ALLINTERNO E DISTACCO DI CONTINUITA' TRA STRATI DI INTONACO. | ' OSSIDAZIONE; LOTTO 01
- - > ; SIA TRA DI LORO CHE RISPETTO AL : —
DEGRADAZIONE CHE SI MANIFESTA o AZIONE DI MICRORGANISMI: SUBSTRATO, PRELUDENDO, IN GENERE ALLA | ® CIRCOLAZIONE D'ARIA SCARSA O DEGRADO
ESB‘U?‘:TS‘CS&SSES‘SUQSSTERGAUT“TO DA PRESENZA DI CARBONATO DI CALCIO; DEGRADO R+D CADUTA DEGLI STRATI STESSI ASSENTE; LOCALIZZATO
j DIFFUSO .
SUPERFICIALI SUB-PARALLELI FRA RESIDUI DELLA COMBUSTIONE DI OLI
LORO (SCAGLIE) DERIVANTI DAL PETROLIO
MACCHIA ALTERAZIONE CHE SI MANIFESTA CON e« ATTI DI VANDALISMO
: = DEGRADAZIONE CHE SI MANIFESTA CICLI DI GELO E DISGELO; PIGMENTAZIONE ACCIDENTALE £
Proivenizar. | [ | CONLAFOMUIONEDISOLUZONE | © DEORL O R0 VAo e "
. - i ) INCOMPATIBILITA DI TIPO LL I
DI CONTINUITA' NEL MATERIALE £ Rsico-mecoanico Tasupporto e | DEGRADO \) ESTRANEO AL SUBSTRATORUGGINE,SALI DI DEGRADO
CHE PUO IMPLICARE LO FINITURA; LOCALIZZATO N RAME, SOSTANZE ORGANICHE, VERNIC) LOCALIZZATO
SPOSTAMENTO RECIPROCO DELLE DILATAZIONI DIFFERENZIALI TRA
PARTI MATERIALE DI SUPPORTO E FINITURA.
CADUTA E PERDITA DI PARTI «  FENOMENI DI UMIDITA' ASCENDENTE;
IL TERMINE S| USA QUANDO TALE FORMA | '»  PERDITE LOCALIZZATE DEGLI IMPIANTI
DEPOSITO ACCUMULO DI | MATERIALI ) DI DEGRADAZIONE NON E' DESCRIVIBILE DI SMALTIMENTO E/O DI

SUPERFICIALE ESTRANEI DI VARIA- NATURA, ESPOSIZIONE, SCABROSITA' CON ALTRE VOCI DEL LESSICO CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE;

QUALI, AD ESEMPIO  POLVERE, DEGRADO e CONSISTENTE PRESENZA DI
(D.S.) TERRICCIO, GUANO, ECC. DEFORMAZIONE DELLA SUPERFICIE; DIFFUSO RAPPEZZO FORMAZIONE SALINE:

HA  SPESSORE  VARIABILE IMPIEGO DI PRODOTTI VERNICIATI; INCONGRUO e SOLUZIONI DI CONTINUITA'
GENERALMENTE, SCARSA INQUINANTI ATMOSFERICI ESESE%%N.J‘E /%ALPS%SI“ZA DI DEGRADO
COERENZA ED ADERENZA AL STRUTTURAL; LOCALIZZATO

e SOLUZIONI DI CONTINUITA'
CONSEGUENTI AGLI STRESS TERMICI IN
PROSSIMITA' DELL'INNESTO DI
ELEMENTI METALLICI;

e ERRORIDIPOSA IN OPERA E L'UTILIZZO

MATERIALE SOTTOSTANTE

[ (-
[ [
[ [

MANCANZA | e PERDITA DI CONTINUITA" DI ESPOSIZIONE, SCABROSITA' E DI SABBIE O MALTE POCO IDONEE
= SUPERFICI ~ (PARTE DI UN DEFORMAZIONE DELLA SUPERFICIE;
INTONACO E DI UN_DIPINTO, IMPIE DI PRODOTTI VERNICIAT], DEGRADO
PORZIONE DI IMPASTO O DI GO DIPRODO AT LOCALIZZATO MICRO DEGRADAZIONE CHE SIMANIFESTA CON LA| »  CICLI DI GELO E DISGELO;
RIVESTIMENTO CERAMICO INQUINANTI ATMOSFERICI FORMAZIONE DI SOLUZIONE DI o DISSESTO DELL'APPARATO MURARIO;
TESSERE ETC ' ESFOLIAZIONI CONTINUITA' NEL MATERIALE E CHE PUO | »  INCOMPATIBILITA DI TIPO DEGRADO
)- IMPLICARE LO SPOSTAMENTO RECIPROCO FISICO-MECCANICO TRA SUPPORTO E
DELLE PARTI. FINITURA; DIFFUSO
o DILATAZIONI DIFFERENZIALI TRA
— : MATERIALE DI SUPPORTO E FINITURA
PATINA ! | = 9] STRATO SOTTILE ED OMOGENEO, AZIONE DI MICRORGANISMI
BIOLOGICA COSTITUITO PREVALENTEMENTE DA AUTOTROFI; PALAZZO MANZON| _ LOTTO 1
MICRORGANISMI, VARIABILE PER PRESENZA DI UMIDITA' O
CONSISTENZA, COLORE ED ADESIONE ACQUA DEGRADO ACCUMULO DI MATERIALI ESTRANEI DI o ESPOSIZIONE, SCABROSITA' E
! el DIFFUSO DEPOSITO VARIA NATURA, QUAL, AD ESEMPIO ' -
AL SUBSTRATO. %ﬁg?ﬂﬁ:&iﬁ?g SUPERFICIALE POLVERE, TERRICCIO, GUANO, ECC DEFORMAZIONE DELLA SUPERFICIE; DEGRADO
’ (s, EQNERALS&EE?VSTOERESCARSXACRSER‘EEVZA EE * IMPIEGO DIPRODOTTI VERNICIATY DIFFUSO rif Keyplan SCALA GRAFICA
% ADERENZA AL MATERIALE SOTTOSTANTE e INQUINANTI ATMOSFERICI '
PRESENZA DI DEPOSITO -
o 2 T ; i 0y l1j| 17 i /17 17 /1] HNliE NS 222 5=
TRACCIA AD ANDAMENTO SUPERFICIALE VEICOLATO DAL ) ,lm'.',’,',','ll,'n',’.',',',l,'ll'n'/ 41 'l_l:'_.',',',',',l,ll’fﬂ:,’ﬂ:f’i’},’,’:’"iﬂﬂ:;::‘%i‘;’ai%‘:—,‘g“_
VERTICALE. FREQUENTEMENTE SE NE RUSCELLAMENTO DELL'ACQUA Wtisigigttiinipl R ik g Niery R A Sty NS S S ST
RISCONTRANO NUMEROSE AD PIOVANA; DEGRADO ‘ IHHL Hi8igrg sty Midinig NN S S22 =2)
ASSENZA DI ROMPIGOCCIA DIFFUSO LACUNA PERDITA DI CONTINUITA' DI SUPERFICI o ESPOSIZIONE, SCABROSITA' £ g, 'Im.,,,,lll.,,,,'l'llln,,,.lln,,i.' “—‘ggﬁ_g‘a
ANDAMENTO PARALLELO. (PARTE DI UN INTONACO E DI UN HHEH I s e
SUGLI ELEMENTI AGGETTANTI DIPINTO, PORZIONE DI IMPASTO O DI DEFORMAZIONE DELLA SUPERFICIE; Jeea imigrg b iniy SRl A Bigy g NS ==\
FUNZIONALI, RIVESTIMENTO CERAMICO, TESSERE ETC) DEGRADO 0 O NSO,
; : * IMPIEGO DIPRODOTTIVERNICIATE | | e a) 177AT0) . S bR gl lllm’.',’,""'l’l"’," IO
s, Ss=
o INQUINANTI ATMOSFERICI 5§§§§§§5._ ".'lln,’,',’,'l ',',,’, ll",",'," 7
AT 155 /17
FORMAZIONE SUPERFICIALE DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI fSSSSSSSss =
ASPETTO CRISTALLINO O ATMOSFERICI; §$§5$§s$§§
POLVERULENTO O FILAMENTOSO, PRESENZA DI UMIDITA' NEL DEGRADO (SSSSSSSSS
GENERAIMENTE DI COLCRE Dier0SO coLonizzazioN oo owosaes, |+ B ciorcaue S
BIANCASTRO. FORMAZIONE DI SOLFATI BIOLOGICA MICRORGANISMI, VARIABILE PER o PRESENZA DI UMIDITA' O ACQUA; ;$§§$$§§$5'
SOLUBILI IN ACQUA SULLA CONSISTENZA, COLORE ED ADESIONE AL | »  CARATTERISTICHE POCO IDONEE DEL | DEGRADO [SSSSSSSSS/
SUPERFICIE; SUBSTRATO. SUBSTRATO; DIFFUSO '§$§§$§5$$:
ISSSSSSSSS
SSSSSaSSa
] STRATO SUPERFICIALE DI ALTERAZIONE DEL AZIONE MICRORGANISMIE DI !§§§§§§§§[
! . MATERIALE LAPIDEO O DEI PRODOTTI SSSSSS/
CTg:IA =, EVENTUALMENTE UTILIZZATI PER | ‘g‘gﬁ;’g& =L []
. TRATTAMENTI. SPESSORE VARIABILE, E' DURO, 1
: FRAGILE E DISTINGUIBILE DALLE PARTI CIRCOLAZIONE D'ARIA SCARSA O DILAVAMENTO TRACCIA AD ANDAMENTO VERTICALE o PRESENZA DI DEPOSITO SUPERFICIALE
SOTTOSTANTI PER LE CARATTERISTICHE ASSENTE DEGRADO T FREQUENTEMENTE SE NE RISCONTRANO VEICOLATO DAL RUSCELLAMENTO
MORFOLOGICHE E, SPESSO, PER IL COLORE ' DIFFUSO A A NUMEROSE AD ANDAMENTO PARALLELO, DELL'ACQUA PIOVANA; DEGRADO
PUO' DISTACCARSI ANCHE RESIDUI DELLA COMBUSTIONE DI OLI avava| A2 e ASSENZA DI ROMPIGOCCIA SUGLI DIFFUSO
SPONTANEAMENTE DAL SUBSTRATO CHE, IN DERIVANTI DAL PETROLIO ) ELEMENTI AGGETTANTI FUNZIONAL;
GENERE, | PRESENTA DISGREGATO E/O NAYATAYace A AVATAT
PULVERULENTO.
ALTERAZIONE
CROMATICA VARIAZIONE CROMATICA DEL COLORE
ORIGINALE DEL MATERIALE. PUO" DEGRADO
MANIFESTARS! IN ZONE AMPIE O ESSERE
LOCALIZZATA IN PICCOLE PORZIONI DIFFUSO
ALTERAZIONI | RIPRODUZIONE DESCRIZIONE CAUSE TIPOLOGIA
E DEGRADO FOTOGRAFICA
DEPOSITO ACCUMULO DI MATERIALI e ESPOSIZIONE, SCABROSITA' E
e ESTRANEI DI VARIA  NATURA,
SUP':I';FS'(;IALE QUAL, AD ESEMPIO POLVERE, DEFORMAZIONE DELLA DEGRADO
S. TERRICCIO, GUANO, ECC SUPERFICIE:
HA  SPESSORE  VARIABILE E, ' DIFFUSO
GENERALMENTE, SCARSA e IMPIEGO DI PRODOTTI T I I |
| COERENZA ED ADERENZA AL VERNICIATE — —
| MATERIALE SOTTOSTANTE
e INQUINANTI ATMOSFERICI - ortaceh
Jazza Mortacohi
PROSPETTO 1 (PBSs: P06.E07.01.PR1) PROSPETTO 1 (PBSs: P06.E07.01.PR1) (PSS POGEO7.01.PRA)
EROSIONE PER . . e :
CORROSIONE MO D WATERAL |+ sshOSONE ScABROSTAE MATERICO CORNICE FINESTRA LIVELLO 0 (DEGRADO A) DETTAGLIO CORNICE FINESTRA PRIMO PIANO (DEGRADO A)
ESTRANEI DI VARIA  NATURA, " f k .
‘ QUALI, AD ESEMPIO  POLVERE, DEFORMAZIONE DELLA DEGRADO rif. keymap _ rr. Keymap 1.20
TERRICCIO, GUANO, ECC SUPERFICIE:
HA  SPESSORE  VARIABILE E, ' DIFFUSO
GENERALMENTE, SCARSA  |®  IMPIEGO DI PRODOTTI
COERENZA ED ADERENZA AL VERNICIATI e “

MATERIALE SOTTOSTANTE [ [ I I I [
o INQUINANTI ATMOSFERICI I I I [ [

LEGENDA DEL DEGRADO PER ELEMENTI _ TRAVERTINO

DEFINIZIONE DEL cop. TIPOLOGIE DI | SUPERFICIE ‘ : : ‘ ‘
DEGRADO DEGRADO INTERESSATA MATERIALE: TRAVERTINO (pbst 2.1.1.2)

“ 100 LEGENDA DEL DEGRADO

ALTERAZIONI | RIPRODUZIONE DESCRIZIONE CAUSE TIPOLOGIA
E DEGRADO FOTOGRAFICA

l;%‘I’)EIRI;'E:;"aEG?’k' LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE DI
RIPARTIZIONE TECNICA PALAZZO MANZONI

PIAZZA UNIVERSITA 1 - PERUGIA
ACCORDO QUADRO SERVIZI - LOTTO 2 - COMMESSA 20-08

CIG: 878065166D F21000100005
100 STRATO SUPERFICIALE DI ALTERAZIONE DEL | AZIONE MICRORGANISMI £ DI ’
MATERIALE LAPIDEO O DEI PRODOTTI
% CROSTA - EVENTUALMENTE UTILIZZATI PER | INQUINANTE
TRATTAMENTI. SPESSORE VARIABILE, E' DURO, OSSIDAZIONE;
FRAGILE E DISTINGUIBILE DALLE PARTI CIRCOLAZIONE D'ARIA SCARSA O DEGRADO
SOTTOSTANTI PER LE CARATTERISTICHE ’ DIFFUSO
MORFOLOGICHE E, SPESSO, PER IL COLORE. ASSENTE; T
30 g ; : PUO' DISTACCARSI ANCHE RESIDUI DELLA COMBUSTIONE DI OLI . T a e [ o
% " . SPONTANEAMENTE DAL SUBSTRATO CHE, IN DERIVANTI DAL PETROLIO UNIVERSITA DEGLI STUDI ] 3 gt e
GENERE, SI PRESENTA DISGREGATO E/O i

PULVERULENTO.

DEPOSITO ACCUMULO DI MATERIALI
- ESTRANEI DI VARIA  NATURA,
SUPERFICIALE QUALl, AD ESEMPIO  POLVERE,
(D.S.) TERRICCIO, GUANO, ECC
HA  SPESSORE  VARIABILE E,
GENERALMENTE, SCARSA
COERENZA ED ADERENZA AL
MATERIALE SOTTOSTANTE

ESPOSIZIONE, SCABROSITA" E

DEFORMAZIONE DELLA SUPERFICIE;
IMPIEGO DI PRODOTTI VERNICIATI;
INQUINANTI ATMOSFERICI

DEGRADO
DIFFUSO

CADUTA E PERDITA DI PARTI.

IL TERMINE SI USA QUANDO TALE
FORMA DI DEGRADAZIONE NON E'
& DESCRIVIBILE CON ALTRE VOCI DEL
MANCANZA = LESSICO

(MA.)

FENOMENI DI UMIDITA" ASCENDENTE;
PERDITE LOCALIZZATE DEGLI IMPIANTI
DI SMALTIMENTO E/O DI
CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE;
CONSISTENTE PRESENZA DI
FORMAZIONE SALINE;

SOLUZIONI DI CONTINUITA'

DI PERUGIA | m_M_Mi ,

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Attilio Paracchini

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

CONSEGUENTI ALLA PRESENZA DI
FESSURAZIONE E/O LESIONI DEGRADO

STRUTTURALY; LOCALIZZATO
SOLUZIONI DI CONTINUITA'
CONSEGUENTI AGLI STRESS TERMICI IN
PROSSIMITA" DELL'INNESTO DI
ELEMENTI METALLICI;

ERRORI DI POSA IN OPERA E L'UTILIZZO
DI SABBIE O MALTE POCO IDONEE

MANDATARIA

COORDINATORE GENERALE
l Ing. Catiuscia Maiggi
' sa RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE

ARCHITETTURA INGEGNERIA INTEGRATA " .
w0 Ing. Marco Adriani

Via Pievaiola 15
06128 Perugia

FESSURAZIONE : DEGRADAZIONE CHE SI MANIFESTA CICLI DI GELO E DISGELO; T +39 075 501 2011 RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA DELLA
CON LA FORMAZIONE DI SOLUZIONE | *® DISSESTO DELL'APPARATO MURARIO; WWW.sabsrl.eu PROGETTAZIONE

LESIONI . o INCOMPATIBILITA DI TIPO infoe@ b it i i

o DI CONTUITA' NEL MATERIALE E CHE ESICOMECCANICO TRA SUPPORTO E DEGRADO info@sabeng.i Arch. Michela Bracardi

amministrazionesab@pec.it

PUO IMPLICARE LO SPOSTAMENTO FINITURA; LOCALIZZATO

RECIPROCO DELLE PARTIE. DILATAZIONI DIFFERENZIALI TRA
MATERIALE DI SUPPORTO E FINITURA.

RESPONSABILE CONCEZIONE ARCHITETTONICA

Arch. Francesco Fucelli

DISGREGAZIONE 1 DECOESIONE CARATTERIZZATA DA CAUSE CHIMICHE E
ED EROSIONE - DISTACCO DI GRANULI O CRISTALLI BIOLOGICHE
SOTTO MINIME SOLLECITAZIONI DEGRADO

MECCANICHE LOCALIZZATO

RESPONSABILE CONTROLLO COSTI E PREVENTIVI
Arch. Sergio Tucci

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE
Geom. Stefano Adriani

DILAVAMENTO | - TRACCIA AD ANDAMENTO PRESENZA DI DEPOSITO
7777 | 1 VERTICALE. FREQUENTEMENTE SE NE SUPERFICIALE VEICOLATO DAL RESPONSABILE ASPETTI Dl\f_'- R|ES;AU-R|?
RISCONTRANO NUMEROSE AD RUSCELLAMENTO DELL'ACQUA |  DEGRADO icola Panichi
ANDAMENTO PARALLELO. PIOVANA;
ASSENZA DI ROMPIGOCCIA LOCALIZZATO avionda cartiicata con Sistom di gesfions
SUGLI ELEMENTI AGGETTANTI Gualila UNIEN 150 50012015 TEAM DI PROGETTAZIONE:
FUNZIONALI; Sl SiRMET e irel Ing. Barbara Bottausci
UNI EN I1SO 45001:2018 . . . . . .
OSSIDAZIONE ALTERAZIONE CHE SI MANIFESTA BIODETERIOGEN!; ! a ey Re g nossas Ing. Chiara Adriani (giovane professionista)
(MACCHIA) CON PIGMENTAZIONE ACCIDENTALE OSSIDAZIONE DI ELEMENTI R
E LOCALIZZATA DELLA SUPERFICIE; E' METALLICI (FERRO, RAME); DEGRADO CCCL MANDANTE
oty .y CORRELATA ALLA PRESENZA DI ATTI DI VANDALISMO; LOCALIZZATO cred - RESPONSABILE ASPETTI ENERGETICI E
e i MATERIALE ESTRANEO AL SUBSTRATO RN CONTENIMENTO CONSUMI
2L 5 (RUGGINE, SALI DI RAME, SOSTANZE [N o 1 Ing.Andrea Guerra
—_— ORGANICHE, VERNICI). [N
i MOSS
FFLUORESCENZA FORMAZIONE SUPERFICIALE DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI Ltttt
ASPETTO CRISTALLINO O ATMOSFERIC; RN sode 1gale: Corio Torin,
H POLVERULENTO O FILAMENTOSO, PRESENZA DI UMIDITA' NEL DEGRADO CEEd 5996 oporarivaivic ot Cannato
GENERALMENTE DI COLORE SUBSTRATO; ' llnoe T T Sehe
. 100 BIANCASTRO FORMAZIONE DI SOLFATI DIFFUSO DOCUMENTAZIONE FOTOG RAFICA DELL FebbbbE Feon Www G aimoss o
% SOLUBILI IN ACQUA SULLA . CUCLCCCE CLCLC a0 dimossepec. it
SUPERFICE INQUADRAMENTO DELL'ELEMENTO MAPPATO ERREEREEEE S
RN CrCr N '
= RN OOl > Glalne UNI ENISO 500113013
“ F PATINA £ } STRATO SOTTILE ED OMOGENEO, AZIONE DI MICRORGANISMI ’tttttttttt EEERENRRE t tt REGOUAMENTO TECNICO ACCREDIA
es BIOLOGICA COSTITUITO PREVALENTEMENTE DA AUTOTROF; B ‘
23 B T MICRORGANISMI, VARIABILE PER PRESENZA DI UMIDITA' O DEGRADO R RS R Ll MANDANTE
% ? - CONSISTENZA, COLORE ED ADESIONE ACQUA; DIFFUSO Crrecey [
AL SUBSTRATO CARATTERISTICHE POCO cocreed CUCCLLCLLE
: CCCCCCooecd " CCCCCCCCCCiier —
b o SEEERREEREH] EEEERREEREEERaE —
: . CLCCCCred COCCCLLLLLLLLD m oikos /progetti sri
“ 23 VEGETAZIONE PRESENZA DI MUSCHI, LICHENI E ACCUMULO DI UMIDITA’; Et
% INFESTANTE PIANTE SPONTANEE. ATTACCO DI ORGANISMI th
ONICELLULAR] ALGHE, LCHEN, | | (e ORADO o o =
1 v ' MMESSA ALA
PIANTE SUPERIORI); LOCALIZZATO Lo oo 21022 scate
60 tt UPER.001-01-02.22.DEF 1:20
% o MAPPATURA DEL DEGRADO
R . Y ALTERAZIONE CHE SI MANIFESTA ATTI DI VANDALISMO tt ggnlzlglgazgsumsmo
DEGRADO f CON PIGMENTAZIONE ACCIDENTALE NS
ANTROPICO 1 -~ = 3 E LOCALIZZATA SULLA SUPERFICIE; tt D EG LI E LE M E NTI TI PO LOG ICI I N TRAVE RTI N O FASE | LOTTO CATEGORIA ?:?Q?E%ORIA PROG. PO PROG. REV.
100 1 COLLEGATA ALLA PRESENZA DI DEGRADO LE
; MATERIALE ESTRANEO AL oC
% j SUBSTRATO(RUGGINE SALI DI RAME, LOCALIZZATO cC DEG RADO A D.L D ‘1 . R“ '_ . ‘R . 0‘ 3. ‘UO ‘5 0 ‘1
| SOSTANZE ORGANICHE, VERNICI). . —
] . Cr
Cr
L 03
“ Fes 20 ] | REINTEGRAZIONI REALIZZATE CON AZIONE ANTROPICA CC -~
% STUCCATU | MATERIALE INCOMPATIBILE PER oC
IMPROPR! CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 01 VALIDAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVO GFR FFU MAD NOVEMBRE 2022
= Esaiyy | EDESTETICHE DEGRADO 0 DEFINITIVO/ESECUTIVO BBO FFU MAD APRILE 2022
— R LOCALIZZATO REV. EMESSO PER ISSUED TO RED. COMP. CONTR. (CHECK. APPR. APPRD DATA DATE
20
% Filename: TAVOLE DEGRADO_REVO1.dwg MOD-08.35b(cartiglio) Rev.01

| documenti prodotti sono di proprieta dell'Universita. Si vieta la riproduzione, anche parziale, se non preventivamente ed esplicitamente autorizzata in forma scritta  mop-083sa(squadratura) rev.00




	Fogli e viste
	D.L01.RIL.AR03.TU05_01 - Elementi tipologici in travertino - A


